Aligemeines

Edelstahl ist durch und durch korrosionsbestandig und bendtigt deshalb keine or-
ganischen Beschichtungen oder metallische Uberziige, um Korrosionsbestandig-
keit und Aussehen zu verbessern. Ein gewisses MaB an Pflege sollte jedoch auch
Edelstahi-Oberflachen zukommen, damit ein gutes optisches Erscheinungsbild er-
halten bleibt und Ablagerungen entfernt werden, die die Korrosionsbestdndigkeit
u.U. beeintrachtigen kénnen.

Reinigung

Bei den beliebten geblrsteten und geschliffenen Edelstahloberflachen stellen Fin-
gerspuren ein Anfangs haufig auftretendes Phanomen dar. Nach einigen Reini-
gungsbehandiungen nimmt die Empfindlichkeit des Edelstahls und somit deren
Sichtbarkeit deutlich ab.

Zur Entfernung von Fingerspuren ist eine Splilmittelldsung in der Regel ausrei-
chend. Einige Reinigungsmittelhersteller bieten Spezialprodukte an, bei denen die
Reinigungswirkung durch eine Pflegekomponente erganzt wird. Derartige Mittel
entfernen Fingerabdriicke vollstandig und hinterlassen einen feinen Film, der den
behandelten Oberflachen eine gleichmaBige Erscheinung gibt. Nachdem Auftragen
sollte mit einem trockenen Tuch nachpoliert werden.

Reinigungsmittel

Flr hartndckigere Verschmutzungen bietet sich haushaltsiibliche Reinigungsmilch
an, die auch Kalkspuren und leichte Verfarbungen abtragt. Nach dem Reinigen
wird die Oberfléche mit klarem Wasser abgesplit. Ein abschlieBendes Abwaschen
mit entmineralisiertem Wasser (wie es z.B. fiir Dampfbiigeleisen verwendet wird
und in Supermadrkten erhaltlich ist) verhindert das Entstehen von Kalkspuren beim
Auftrocknen. AnschlieBend wird die Oberflache trockengerieben. Scheuerpulver
sind ungeeignet, da sie die Oberflache verkratzen.

Stark vernachlassigte Oberflachen kénnen auch mit Pelituren behandelt werden,
wie sie beispielsweise flir die Chrompflege an Autos {blich sind. Gegebenenfalls
kommen auch Polierschleifpasten fUr die Aufarbeitung gealterter Autolacke in Be-
tracht, allerdings ist hierbei Vorsicht geboten, da sie auf Edelstahl Schleifspuren
hinterlassen kénnen.

Reinigungsmittel, die nicht fiir Edelstahl gebraucht werden diirfen:

¢ chloridhaltige, insbesondere salzsaurehaltige Produkte, ‘

¢ Bleichmittel (bei versehentlichem Gebrauch oder Verschiitten auf Edelstahl
grundlich mit klarem Wasser abspiilen),

e Silberputzmittel ~



Reinigungsutensilien

Ein feuchtes Tuch oder Leder ist in der Regel ausreichend, um Fingerspuren zu
entfernen. Sehr gute Erfahrungen haben wir auch mit hochwertigen Microfaser-
tlichern gemacht.

Flir hartnackigere Verschmutzungen werden haushaltsiibliche (eisenfreie) Reini-
qungsschwamme verwandt, Auf keinen Fall dirfen eisenhaltige Scheuerschwam-
me, Stahiwolle oder Stahiblrsten eingesetzt werden, da sie rostende Fremdeisen-
partikel an die Edelstahl-Oberflache abgeben.

Um Fremdeisen-Verunreinigungen zu verhindern, diirfen keine Reinigungsuten-
silien eingesetzt werden, die zuvor bereits flr ,normalen™ Stahl benutzt worden
sind. Es wird empfohlen, fiir Edelstahl-Oberflachen separate Reinigungs-Utensilien
bereitzuhalten.

Bei gebursteten und geschliffenen Oberflachen (2G, 21, 2K nach DIN 10088/3)
solite immer in Richtung des Schliffs gewischt werden und nicht quer dazu.

Bei Reinigung mit Wasser sollten die Oberflachen - speziell in Regionen mit hartem
Wasser - anschlieBend trockengewischt werden, um die Biidung von Kalkspuren zu
vermeiden, Durch entmineralisiertes Wasser lasst sich dieses Problem vermeiden.

Damit Sie lange Freude an Threm Edelstahi-Produkt haben, empfehlen wir Ihnen,
sich an diese Hinweise zu halten.

Selbstverstandlich beantworten wir gerne Thre Fragen rund um das Thema Edel-
stahl! '



